
flache de 4 m
m

 sur 80 cm
 (m

esuré sous la règle de 3 m
)

pente 1%

flache de 4 m
m

 sur 80 cm
 (m

esuré sous la règle de 3 m
)

pente 1%

pente 0.1%
pente 3%

pente très très faible: risque de rétention d'eau

TEN
N

IS en résine sur enrobés bitum
ineux pente transversale 1%

règle de 3 m

Exem
ple 1

L'exigence de planéité est de 6m
m

 sous la règle de 3 m
 (N

F P-90-110 dec 2008) = planéité conform
e pour cet exem

ple 1

il y a un faible risque de rétention d'eau



flache de 4 m
m

 sur 80 cm
 (m

esuré sous la règle de 3 m
)

pente 0.5%

pente 0.6%
pente 2%

flache de 4 m
m

 sur 80 cm
 (m

e suré so us la règ le de 3  m
 )

pente 0.5%

contre-pente: rétention d'eau

TEN
N

IS en résine sur enrobés bitum
ineux pente transversale 0.5%

règle de 3 m

Exem
ple 2

L'exigence de planéité est de 6m
m

 sous la règle de 3 m
 (N

F P-90-110 dec 2008) = planéité conform
e pour cet exem

ple 2

il y a rétention d'eau


